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Barokové Univerzitné tézy s�portrétom cirkevného hodnostára Leopolda Koloniča  sú jedným z�najstar-
ších a�najvzácnejších artefaktov SNM – Múzea Ľudovíta Štúra (Obr. 1). Leopold Kolonič sa narodil  v�roku 
1631 v�Komárne a�je pochovaný v�Dóme sv. Martina  v Bratislave. Pochádzal zo šľachtického rodu chorváts-
keho pôvodu. Bol pasovaný za rytiera maltézskeho rádu a�bojoval proti Osmanom. Postupne sa vypracoval 
až na arcibiskupa a�prímasa Uhorska. Univerzitné tézy  bývali ohláškami verejnej dišputy k obhajobe prvého 
alebo záverečného univerzitného stupňa fi lozofi e. Bývali vyvesené na verejných miestach a�rozposlané vplyv-
ným osobám. Vyhotovovalo sa 5 až 50 kusov. V�závislosti od toho, aký bol študent bohatý, boli vyhotovované 
renomovanými umelcami alebo boli len replikami známych diel. Najprv boli maľované ručne, no z�histórie 
vieme, že v�danom období sa tézy už tlačili na papier alebo hodváb. Táto vrstva je upevnená na podklado-
vom plátne a�drevenom podráme. Obľúbenou farbou bola neapolská žltá a�zvykli sa používať železo-gallové 
atramenty. Pôvod objektu sa datuje okolo roku 1700 a má rozmery 110 × 81 cm. Približne v�strede môžeme 
vidieť medailón s�Koloničovým portrétom. Okolo sa nachádzajú rôzne ďalšie portréty, alegórie, mytologické 
a�náboženské výjavy a latinské texty – študentovi mali slúžiť ako mnemotechnická pomôcka pri dišpute. Na 
Slovensku sa okrem tohto diela zachovalo asi len päť ďalších téz a�z�ich datovania vyplýva, že tieto sú najstar-
ším a�najrozmernejším príkladom svojho druhu. Tlačová farba aj podklad sú viditeľne značne poškodené. 
Hodváb je na viacerých miestach roztrhaný, znečistený a farba rozpitá. Práve preto bol reštaurátorský zásah 
veľmi potrebný, aby dielu prinavrátil pozoruhodnú historickú aj umeleckú hodnotu. Z�týchto dôvodov sme 
boli prizvaní k�vykonaniu materiálovej analýzy využitím komplementárnych analytických metód.  

Ako prvé sa pristúpilo k testu mikrobiálnej kontaminácie. Primárne boli na materiálový prieskum objektu 
použité nedeštruktívne� metódy röntgenová fl uorescenčná analýza (XRF) a infračervená spektrokopia�s Furi-
erovou�transformáciou (FTIR). Spektrofotometrom boli zmerané optické parametre. Pod dohľadom reštaurá-
tora bola odobratá vzorka a podrobená optickej mikroskopii a�Ramanovej spektroskopii. Odber mikrobiálnej 
kontaminácie sa robil pomocou kultivačných doštičiek Y a F určených na detekciu plesní a húb. Po jednodu-
chom otlačení živnej pôdy na určené miesto prebehla kultivácia na 27–30°C po dobu siedmych dní. Miesta 
odberu boli na drevenom ráme aj na spodnej strane plátna na viacerých miestach. Počet kolóniotvorných 
jednotiek bol 0, mikrobiálna kontaminácia sa nepotvrdila, takže s objektom bolo ďalej možné pracovať bez 
rizika. Pri meraní optických vlastností bolo cieľom zistiť prípadnú zmenu farebnosti pred a po čistení látky 
vodou a�etanolom. Reštaurátorka očistila malé plochy v�spodnej časti objektu a�tie boli porovnávané s�nečis-
tenými. Výsledky ukázali, že etanol spôsobil menší rozdiel vo farebnosti, voda väčší (Tab 1). Na základe toho 
môžeme zhodnotiť, že voda čistila efektívnejšie. Je však na reštaurátorovi, do akej miery bude zasahovať do 
originality diela a�do akej zachová pôvodnú farebnosť a�pôvodný kontrast. Mikroskopia sa vykonala pomocou 
mikroskopu Leica DM6 M. Použilo sa 5 a 10-násobné zväčšenie. Na snímke je jasne vidieť, že ide hodváb a�nie 
papier, ktorý uvádza Slovakiana (Obr. 2). Vidíme zafarbené hodvábne vlákna, ich znečistenie aj vrstvu tlačovej 
farby. Na snímke z�boku  je vidieť aj vrstvu spojiva, ktorým bol pravdepodobne prilepený hodváb na plátno. 
Môžeme vidieť, že sa nachádza na oboch stranách (Obr. 3). Na FTIR sa použil prístroj Nicolet iS5 s�nadstavcom 
iD7 ATR od fi rmy Thermo Scientifi c. Testované bolo žlté vlákno, tlačová farba na ňom a�vlákno z�plátna. Pod-
mienky merania: Ge kryštál, rozlíšenie 4 cm-1, 32 skenov, autogain, rozsah 600–4000 cm-1. Kvôli výraznému 
znečisteniu sme žlté vlákno premyli v�deionizovanej vode. V�spektre sme identifi kovali N-H väzby a�potvrdila 
sa zhoda s�hodvábom (Obr. 4). Podkladové vlákno bolo celulózové, takže rastlinného pôvodu (Obr. 5). Tlačovú 
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farbu sa touto metódou nepodarilo identifi kovať. Röntgenová fl uorescenčná analýza sa vykonala na dvoch 
prístrojoch. Prvým bol prenosný XRF prístroj od fi rmy Skyray Instruments. Podmienky merania: 30 skenov, 
solid mode. Na všetkých meraných miestach naprieč celým objektom sa potvrdil výskyt rovnakých troch prv-
kov – Fe, Ca, K (Obr. 6). Tým, že sa toto prvkové zloženie nelíšilo ani v�častiach, kde sme predpokladali koróziu, 
tak tá sa nepotvrdila. ARL QUANT’X EDXRF Analyser od Thermo Scientifi c tieto výsledky potvrdil a�v�menšom 
množstve boli zachytené aj Cu, Pb a�Zn (Obr. 7). Nepotvrdil sa výskyt Sb a Pb bolo prítomné len v malom množ-
stve, takže sa nepotvrdil predpoklad, že je prítomná neapolská žlť. 

Ďalším možným smerom skúmania bola Ramanova spektroskopia, ktorá by mohla poskytnúť odpovede 
na otázky ohľadom farby alebo spojiva. Po konzultácii s�reštaurátorkami však boli výsledky uznané ako dosta-
točné ako podklad na vypracovanie návrhu ďalšieho postupu reštaurátorských prác. Na čistenie boli vzhľa-
dom na krehkosť objektu odporučené šetrné hydrogély. Objekt bol stabilizovaný a�umiestnený pod ochranné 
sklo, vďaka čomu je možné ho vystaviť a�predstaviť verejnosti. 

Tento príspevok vznikol s�podporou projektu APVV-20-0410, Ochrana a konzervovanie novodobých objek-
tov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov. Ďakujeme za spoluprácu odborným pracovníkom HM SNM, Mgr. 
art. Patrícii Klocknerovej a�Mgr. art. Nine Lalíkovej. 

Obr. 1 Univerzitné tézy s�portrétom cirkevného hodnostára Leopolda Koloniča. Repro: SNM
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Obr. 2 Snímka mikroskopom Leica DM6 M pri 
5-násobnom zväčšení

Obr. 3 Snímka mikroskopom Leica DM6 M pri 
10-násobnom zväčšení

Obr. 4 ATR-FTIR spektrum vzorky hodvábu

Obr. 5 Porovnanie ATR-FTIR spektra vzorky podkladového vlákna so spektrom celulózy
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Obr. 6 Výsledky XRF analýzy ručným prístrojom

Obr. 7 Výsledky XRF analýzy stolovým prístrojom  

Tab. 1 Zmena farebnosti po čistení
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